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1:

Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ070210726
Vzorek: Izolagni desky z drevité stépky typ WSC 35
Vyrobna: VELOX WERK s.r.o.
Bélotinska 288
753 01 Hranice, Ceska republika
Baleni: desky — 10 ks, desky 720/720/35 mm
Datum vyroby: 10-11/2021

Objednavka/smlouva: 4/2021 ze dne 02.11.2021

Datum dodani: 19.11.2021

Misto prevzeti: Prostory TZUS v Ostravé.

Metoda prevzeti: Vzorky dodany zastupcem objednavatele osobnim automobilem.

Zpusob pfipravy vzorku:  V souladu se zkusebni normou.

Zkusebni metody

Identifikace zkusebni metody Nazev zkusebni metody

Tepelné chovani
stavebnich materidl(i a
vyrobkd — Stanoveni
tepelného odporu
metodami chranéné Stanoveni tepelného odporu metodami chranéné
topné desky a méfidla | topné desky a méfidla tepelného odporu.
tepelného toku —
Vyrobky o vysokém a
stfednim tepelném
odporu.

CSN EN 12667

Tepelnéizolacni
vyrobky pro pouziti ve
CSN EN 1602 stavebnictvi - Stanoveni objemové hmotnosti.
Stanoveni objemové
hmotnosti.

Dopinéni, odchylky nebo vylou€eni z normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly
uplatnény.

Vysledky méreni a zkousek

Zkousky byly provedeny ve dnech:  24.11.2021 — 08.12.2021

Misto provedeni zkousek: Laboratofe zku&ebny Ostrava

Zkous$ku vykonala: Ing. Tomas$ Klepaé

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkuebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. PouZité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu dané zkusebny.
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3.1

Souginitel tepelné vodivosti die CSN EN 12667

Zkouska soucinitele tepelné vodivosti byla provedena dle [2] pii stfedni teploté méfeni 10° C na
jedné sadé vzorki; sada obsahovala celkem 10 kusl vzorkl Izolaéni desky z drevité $tépky typ
WSC 35, jmenovité tloustky 35 mm.

Pfi stanoveni soucinitele tepelné vodivosti byla provedena stanovena objemova hmotnost dle [2] pfi

23 % 2 °C a relativni vlhkosti vzduchu 50 + 5%, ktera ¢inila 580 kg/m?.
Béhem zkousky nebyly zaznamenany vyznamné zmény hmotnosti vzorka.

Vysledky méfeni jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach..

jmenovité tlousdtky 35 mm,
vzorek €. 1 -5

Tepelna vodivost izolaénich desek z drevité &tépky typ WSC 35,

Oznaceni vzorku zadavatelem

Izolaéni desky z dFevité stépky typ WSC 35,

jmenovité tloustky 35 mm

Oznaceni vzorku zpracovatelem | WSC 35/1 | WSC 35/2 | WSC 35/3 | WSC 35/4 | WSC 35/5
Zméfena hodnota

soucinitele tepelné W/m.K]| 0,101 0,0994 0,0968 0,1006 0,1080
vodivosti vzorku A;

jmenovité tloustky 35 mm,
vzorek ¢. 6 - 10

Tepelna vodivost izolaénich desek z drevité stépky typ WSC 35,

Oznaceni vzorku zadavatelem

|zolaéni desky z drevité stépky typ WSC 35,

jmenovité tloustky 35 mm

Oznaceni vzorku zpracovatelem | WSC 35/6 | WSC 35/7 | WSC 35/8 | WSC 35/9 | WSC 35/10
Zmérfena hodnota

soucinitele tepelné [Wim.K] 0,0999 0,1090 0,0996 0,0992 0,0995
vodivosti vzorku A;

3.2 Vysledky zkousek

Vysledky zkousek dle [2] jsou uvedeny pfiloze tohoto protokolu.
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